BOHLER K720

Chemické zlozenie

Si

Mn

Cr

\'

Obsah prvkov v %

0,90

0,25

2,00

0,35

0,10

Normy

DIN / EN < 1.2842>, 90MnCrV8, AlISI ~O2, STN 19 312

Stav pri dodani

Zihana na makko max. 220 HB

CHARAKTERISTIKA

Nastrojova ocel kalitelna v oleji, odolavajuca rozme-
rovym zmenam.

POUZITIE

Strizné nastroje (matrice, razniky), nastroje pre liso-
vanie, rezanie zavitov, nastroje na opracovanie dreva,
strojné noze pre papierensky, drevarsky a oceliarsky
priemysel, meradld, formy na plasty.

DODAVANY SORTIMENT

Ocel BOHLER K 720 sa dodava v $irokom sortimente
vo forme kruhovych, plochych a Stvorhrannych ty¢i,
ako aj vo forme plechov.

TEPELNE SPRACOVANIE

| Teplota tvarnenia | 1 050-850°C |

ZIHANIE NA MAKKO

680-720 °C

Pomalé riadené ochladzovanie v peci 10 °C az
20 °C/ h do 600 °C, dalSie ochladzovanie na vzdu-
chu.

ZIHANIE NA ODSTRANENIE PNUTI

cca. 650 °C - po prehriati celého prierezu vydrz na
teplote 1 az 2 hodiny v neutralnej atmosfére.
Pomalé ochladzovanie v peci.

K zniZeniu napétia po hrubom opracovani alebo pri
zlozitych nastrojoch.

KALENIE

POPUSTANIE

Realizovat’ bezprostredne po kaleni, pomaly ohrev
na popustaciu teplotu, vydrz na teplote 1 hodinu na
20 mm hrubky, najmenej vSak 2 hodiny. Ochladzo-
vanie na vzduchu.

Popustaciu teplotu volit' podla zelanej tvrdosti z po-
pustacieho diagramu. V Specidlnych pripadoch je
Gdelné popustat pri nizsich teplotach s predizenou
vydrzou.

POPUSTACI DIAGRAM
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BOHLER K720

Standardny rozmerovy sortiment

B Ploché tyée, $pecialne Zihané, tryskané Kruhové tyce, zihané na mékko,
_ kalibrované, mm
Sirka Hrubka mm
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Stvorhranné tyde, Zihané — If']echy, épeciélne‘vil'hané, Tepelna vodivost 30,0 W/(m.K)

na makko, tryskané, mm Sirka 1000 mm, dizka Merna tepelna kapacita 460 J/(Kg.K)
150 160 | 200 | 250 15 2002 r(;\m hrzugka v ?31 Merny elektricky odpor 0,35 Ohm.mm#¥m

2 z 2 : 2 ! 2 d Modul pruznosti 210 x 10° N/mm?

30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 3,5 4,0 4,5 5,0
50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 6,0 8,0 | 10,0 | 12,0 Fyz. vl. medzi 20 [°C] a ... [°C] |100|200 | 300 | 400 | 500
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